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El interés por desarrollar este tema de investigación
partió de dos puntos fundamentales: el crecimiento
explosivo de la población que genera la necesidad de
nuevos hogares para los próximos años y la carencia
de especificaciones explícitas sobre las características
del concreto de baja resistencia en las normas vigen-
tes. Lo que da pie a que en la construcción de vivienda
económica no se aproveche en forma eficiente el po-
tencial de estos concretos.

Este trabajo analizó el desempeño y caracterización del
concreto en el intervalo de resistencia de 150 a 200
kg/cm2, como material predominante en la edificación
de vivienda de interés social, con cuyo empleo mediante
métodos y técnicas de construcción avanzados se pre-
tende agilizar el tiempo y disminuir el costo de la edifi-
cación, aprovechar en forma óptima el potencial del
material, y propiciar que la vivienda económica tenga
calidad digna y durabilidad adecuada.

Para alcanzar estos fines se llevaron a cabo muestreos
aleatorios en obra y se realizaron diseños de mezclas
en laboratorio con la finalidad de observar, evaluar y
diagnosticar mediante ensayes físicos y mecánicos,
estandarizados por la American Society for Testing and
Materials, el comportamiento y desempeño de los con-
cretos de baja resistencia.

Los resultados del estudio ayudarán al diseñador y cons-
tructor a incrementar la eficiencia en el uso del concre-
to de baja resistencia y aumentar la vida útil de la vi-
vienda de interés so

 Noticias

Mesa directiva SMIE 2007-2008

El pasado 13 de marzo se llevó a cabo el cambio de
mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Estructural (SMIE) para el periodo 2007-2008, en el
Colegio de Ingenieros Civiles de México.

La nueva mesa directiva quedó integrada por el maes-
tro Raúl Jean Perillita, presidente; el doctor Juan José
Pérez Gavilán, vicepresidente; el maestro Javier Cesín
Farah, tesorero; ingeniero José Álvaro Pérez Gómez,
secretario; y los maestros Leonardo Emmanuel Flores
Corona, Raúl Izquierdo Ortega y Eduardo Vidaud Quin-
tana además de los ingenieros Manuel García Álvarez y
Luis Ángel Guerrero Sanders, vocales. La toma de pro-
testa la hizo el doctor Óscar González Cuevas.

Felicitamos a los integrantes de la nueva mesa directiva
de la SMIE y les deseamos éxito durante su gestión.
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