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Impacto de Proyectos

y realizar el mantenimiento con máquinas adecuadas, al 
menos desde el primer año de construcción. 

Para aplicar adecuadamente el pavimento permeable, se 
recomienda consultar la tesis del maestro en ingeniería Da-
niel Pérez Ramos, dirigida conjuntamente por Carlos Javier 
Mendoza Escobedo y Carlos Aire Untiveros de la coordina-
ción de Estructuras y Materiales del Instituto.

Material de polietileno utilizado para cubrir la superficie 
expuesta del concreto permeable (Tennis et al., 2004).

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos en el estudio, se 
concluye que, cuando es menor el porcentaje de vacíos, 
aumentan tanto la resistencia como el peso volumétrico, 
a la vez que disminuye la permeabilidad. El porcentaje de 
vacíos influye de manera muy significativa en todas las pro-
piedades de las mezclas de concreto permeable. 

Para que un concreto sea considerado como permeable 
su coeficiente de permeabilidad debe estar entre 0.20 y 
0.54 cm/s. Los resultados de las pruebas de permeabilidad 
de esta investigación, con un promedio de 0.48 cm/s, per-
miten concluir que las mezclas con porcentajes de vacíos 
mayores de 15 % satisfacen los valores de infiltración reque-
ridos para que las mezclas sean consideradas permeables. 

Como la mayoría de materiales especiales, el concreto permea-
ble tiene muchas ventajas tecnológicas; sin embargo, para im-
pulsar su uso es necesario continuar las investigaciones, con 
el fin de ampliar sus aplicaciones y no limitarlas solamente a 
las áreas de estacionamientos o a zonas de tránsito ligero o 
caminos peatonales. El futuro del concreto permeable depen-
derá en gran medida de las investigaciones de laboratorio con 
nuevos materiales y nuevas tecnologías, de la capacitación en 
el empleo de este concreto y en el impulso, seguimiento y 
desarrollo de normativas de diseño y especificaciones.
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